Oberflachenabdichtung - Deponie Staffelesrain HVAI

Regelschnitt Oberflachenabdichtung HVA |

Rekultivierungsschicht
BQS 7.1

d > 150 cm

Vlies GRK 5

G, = 300 g/mz, BAM-zugelassen

min =

Material : PP/PEHD

Entwasserungsschicht
BQS 6.1

d2=30cm

Material : Splitt oder Kies
k> 1x10 “m/s , 16/32

Schutzvlies GRK 5
G,,, = 800 g/m?2

BAM-zugelassen

KDB (2,5 mm)

BAM-zugel 1

Bentonitbahn (GTD)
BAM-zugelassen

Auflagerschicht
d>20cm
Material : Splitt oder Kies

zB.:0/20
Gasdrainschicht

d>30cm
Material :VQSpIitt oder Kies

kf > 1x10 m/s zB.: 8/32






